Descriptions pétrographiqgues sommaires d’une série

SUMMARY PETROGRAPHIC EXAMINATION OF FIVE
AURIFEROUS SAMPLES FROM THE AU33 PROJECT.

Samples: #76890744, #76890749, #852880, #852878 and #852884.

The examined samples with a petrographic microscope show that they consist in a
medium-grained (<4mm) intrusive rock of tonalitic to granodioritic composition that
underwent major re-crystallization associated a pronounced potassic (K) replacement.

-Some of the samples (#76890744) show well-preserved primary texture, while others
(#76890749) are injected by quartz +/- microcline +/- carbonate veins. All samples show
evidences of multiple microcline replacements.

-Biotite is present within all samples, in fine-grained and of greenish (kaki) colour.

It forms uniformly distributed granular aggregates that may suggest replacement of
primary ferromagnesian minerals. We also observed it in inclusions within the feldspars,
as well as locally associated to microcline at the contact between quartz and feldspar-
rich matrix. These observations suggest that biotite is partly associated with potassic
alteration that is mainly highlighted by the microcline abundance and texture.

These replacement textures as well as the abundance of matrix microcline, in
association with biotite and the quartz-microcline veins indicate that the AU33 auriferous
tonalite samples were strongly affected by potassic alteration.
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Descriptions pétrographiques sommaires d’'une série de cing (5) échantillons de roche

Photo 1: Texture relique granulaire bien préservée, a grains moyens. On note les
plagioclases troubles, le quartz limpide et les petits agrégats de biotite (brune)
échantillon 76890744 (LP, cdv *: 14,8 mm).

! Cdv : champ de vue (largeur de la photo)
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de cing (5) échantillons de roche

Photo 2 : Méme vue que la photo 1 en nicols croisés. On note la forte recristallisation
de la matrice, laquelle est enrichie en microcline. Echantilon 76890744
(LA, cdv : 14,8 mm)

Photo 3 : Veine de quartz-microcline (clair) et la matrice feldspathique fortement altérée
trouble. Echantillon 852878 (LP, cdv : 5,4 mm).
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Descriptions pétrographiqgues sommaires d’une série de cinq (5) échantillons de roche

Photo 4 : Méme vue que la photo précédente en nicols croisés montrant la microcline
grenue (double malce) xénomorphe dans la veine de quartz (LA, 5,4 mm).

MC

Photo 5 : Bande de microcline (MC) et de biotite (brune) en bordure de la veine de
quartz en remplacement du feldspath trouble. Echantillon 852880 (LP, cdv : 2,8 mm).

Photo 6 : Méme vue que la photo précédente en nicols croisés montrant les
interdigitations de microcline et de biotite, (LA, cdv : 2,8 mm).
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Descriptions pétrographiques sommaires d’une série de cing (5) échantillons de roche

Photo 7 : Exemple typique du remplacement du plagioclase trouble (PL) par la
microcline limpide (MC), échantillon 76890744 (LP, cdv : 1,4 mm).

Photo 8 : Méme vue que la photo précédente en nicols croisés. On note la double
macle de la microcline (LA, cdv : 1,4 mm).
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Descriptions pétrographiques sommaires d’une série de cing (5) échantillons de roche

Photo 9 : Vue plus détaillée montrant le remplacement du plagioclase (trouble) par la
microcline (claire), échantillon 76890744 (LP, cdv : 0,7 mm).

Photo 10 : Méme vue que la photo précédente en nicols croisés. On note les restes de
plagioclases dans la microcline (MC) (LA, cdv : 0,7 mm).
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Descriptions pétrographiques sommaires d’une série de cing (5) échantillons de roche

MC

Photo 11 : Autre exemple d’altération potassique montrant les reliques de plagioclases
troubles remplacées par la microcline limpide (MC). On note la biotite (verdatre)
Echantillon 852884 (LP, cdv : 2,8 mm).

Photo 12 : Méme vue que la photo précédente en nicols croisés. On note la microcline
limpide et sa double macle typique. Echantillon 852884 (LA, cdv : 2,8 mm).
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Descriptions pétrographiques sommaires d’une série de cing (5) échantillons de roche

Photo 13 : Porphyroclaste de plagioclase (PL) en voie de remplacement par la
mosaique de microcline. Echantillon 76890749 (LA, cdv : 2,8 mm).

MC

Photo 14 : Vue plus détaillée de la photo précédente montrant le plagioclase (PL) maclé
polysynthétique remplacé par la microcline (MC) en mosaique (LA, cdv : 0,7 mm).
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Descriptions pétrographiques sommaires d’une série de cing (5) échantillons de roche

Photo 15 : Mylonite formée de porphyroclastes aplatis et d’'une matrice fortement
recristallisée. On note la biotite & grains fins dispersée. Echantillon 76890749 (LP, cdv :
14,8 mm).

Photo 16 : Méme vue que la photo précédente en nicols croisés. On note les amas de
guartz aplatis et foliés et les religues de feldspaths plagioclase (PL), lesquels ont été
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Descriptions pétrographiques sommaires d’une série de cing (5) échantillons de roche

fortement recristallisés par une matrice microgrenue fortement enrichie en microcline.
(LA, cdv : 14,8 mm).

Photo 17 : Mylonite fortement recristallisée associée a un remplacement potassique
(microcline et biotite). On note la pyrite cubique (opaque). Echantillon 76890749 (LP,
cdv : 2,8 mm).
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Descriptions pétrographiques sommaires d’une série

Photo 18 : Vue plus détaillée de la photo précédente montrant la matrice en mosaique
polygonale constituée de microcline limpide. On note la double macle typique de la
microcline. (LA, cdv : 0,7 mm).

768, 2011, 1° copie Page | 11

IOS Services Géoscientifiques inc.



